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 *الرمال السوداء في اليمن
 

الاستخدامات   تعـريف  

التعـدين  �أماكن وجودة في العالم  �

 التجهيز والمعالجة الرمال السوداء في الجمهورية اليمنية

التوصيــــات  الاستنتاجــات  

الجــــداول الأشكـــــال   

المراجــع الصـــــــور   

 

  

 الرمـال السـوداء

�تعـريف  �
بمصبات الوديان وانتشرت فـي  الرمال السوداء رمال شاطئيه ترسبت نتيجة لاصطدام مياه البحر 

بفعل التيارات البحرية والأمـواج وترجـع الأهميـة    . بعض مناطق ساحل البحر الأحمر والبحر العربي
الاقتصادية للرمال السوداء الى احتوائها على نسبة من المعادن التى تستخدم في الصناعة مثل الألمنيت 

  .المونازيت و السليكا الثقيلة والروتيل والاكاسيد الحديدية والزركون والجارنت و
�الاستخدامات  �

تستخدم المعادن المستخلصة من الرمال السوداء في العديد من الصناعات الهامة وهذه المعـادن  
  -:هي

�الالمنيت والروتيل �
تستخدم في إنتاج معدن التيتانيوم لصناعة هياكل الطائرات وكذلك سبيكة الفيرو تيتانيوم الداخلـة  

المحركات ويمكن تحويلة لإنتاج الروتيل وهو المـادة الاساسـية فـي صـناعة البويـات      في صناعة 
  ).الأصباغ(

�الزركون  �
يستخدم أساساً في تزجيج السيراميك والأدوات الصحية والحراريات كما يتميز بقدرته العالية على 

  .امتصاص النيترونات ولذا يستخدم في الصناعات النووية
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�الأكاسيد الحديدية  �
  .ن استخدامها في إنتاج حبيبات خام الحديد الصالحة للاختزال المباشر لإنتاج الحديديمك
�المونازيت �

يعتبر من المصادر الاساسية للعناصر الأرضية النادرة وكذلك يستخدم معدن الثوريـا المصـاحب   
  .في صناعات الأدوات الكهربائية) لأكسيد الثوريوم (

�الجارنت �
  .حالات خاصة يستخدم في أغراض الصنفرة في

�السليكا الثقيلة �
  .تستخدم أساساً في صناعة مواد الصنفرة

�أماكن وجودة في العالم �
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من اكبر الدول المنتجة وتأتي في المرتبة الثانية ألمانيا ثم 

�.روسيا �
  م1992الأسواق العالمية للمعادن الاقتصادية لعام 

 )طن/دولار(السعر 
لاك الاسته

 )سنة/طن(

لإنتاج العالمي ا
 )سنة/طن(

 المعدن

 %)54نسبة لا تقل عن (المنيت مليون4.5 مليون4.5 70-80

 %)95نسبة لا تقل عن (روتيل الف560 الف560 730-850

 زركون الف900 الف900 210

 الف 53 الف 53 1200
نسبة المعادن النادرة(مونازيت

 %)55لا تقل 

 مش 250للحبيبات  180-240

 مش 80-12للحبيبات  400
 الف 133 الف 133

 جارنت

  ) 1( جدول  رقم 
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  التعدين
يتم استخراج هذه المعادن عن طريق تجريف الرمال الشاطئيه من شاطئ البحر بإتجاة الداخل ثـم  

بالاستفادة  من رفع هذه الرمال الى سطح الجرافة حيث يتم استخلاص المعادن الاقتصادية تثاقليا وذلك 
ثم يتم إعادة الرمال مـرة أخـرى الـى    ) حبيبات المرو(فروق الوزن الواضحة بينها وبين بقية الرمال 

  .اماكنها بعد استخلاص المعادن الاقتصادية
�التجهيز والمعالجة �

يتم فصل المعادن الاقتصادية عن بعضها البعض  فيزيائياً باستغلال الفروق الواضحة في خواصها 
  .تها للتوصيل الكهروستاتيكي حيث يمكن بهذه الطريقة فصل المعادن بصورة شبه كاملةوقابلي
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�الرمال السوداء في الجمهورية اليمنية �
 

) كما هو موضح في الخريطة المرفقة ( تنتشر الرمال السوداء في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية 
البحر الأحمر على هيئة طبقات متبادلة مع عند مصبات الوديان على طول ساحل البحر العربي وساحل 
سنتيمتراً ، وقد توجد على شكل عدسات  20رمال الشاطئ يتراوح سمكها ما بين بضعة سنتمترات الى 

ذات أبعاد مختلفة مما يصبغ رمال الشاطئ باللون الرمادي وتختلف درجات اللون باختلاف درجات 
  .التركيز للرمال السوداء فيه

�ـر العـربي مناطق ساحل البح −1 �

توجد الرمال السوداء في عدد من مناطق ساحل البحر العربي عند مصبات الوديان تم دراستها 
م بغرض التعرف على كمية ونوعية الرمال السوداء من  1977من قبل شركة هنتنج البريطانية عام 

هدف الدراسة  وأخذ عينات والتحليل الكيميائي لهذه العينات في نطاق  خلال الحفر بجهاز الأوجر
منطقة السفال ، منطقة ريدات الشرقية ، ( ومن أهم هذه المناطق . والمتمثلة بمعرفة الجدوى الاقتصادية

  ).منطقة القشن ، منطقة سيحوت ، منطقة الغيضة 
  

  )محافظة حضرموت ( منطقة السفال  -1-1 -2

 14شرقا ،  48شمال رأس مجدحة ضمن الاحداثيات  -كم شرق 5تقع هذه المنطقة على بعد 
كم وتنتشر رواسب الرمال السوداء في هذه المنطقة بطول  69شمالا وتبعد عن مدينة المكلا بحوالي 

م ، وتتركز فيها الرمال على هيئة طبقات سوداء  440-150كم تقريباً وبعرض يتراوح بين  10.4
  .سم 35 – 5متبادلة مع رمال الشاطئ يتراوح سمكها بين 

�خواص الخام �
  -:هذه المنطقة على المعادن الاقتصادية التاليةيحتوي خام 

  .السليكا الثقيلة  –روتيل  –زركون  –المنيت 
  :مم وهي موزعة كالتالي  0.200–  0.100ويتراوح حجم الحبيبات بين 

  .من إجمالي المعادن الاقتصادية%  0.46تبلغ نسبته حوالي : الالمنيت  
  .مالي المعادن الاقتصاديةمن إج%  0.10تبلغ نسبته حوالي :     الروتيل 
  .من إجمالي المعادن الاقتصادية%  0.32تبلغ نسبته حوالي : الزركون  
  .تتكون أساساً من معادن الامفيبول والبيروكسين ذات درجات صلادة عالية: السليكا الثقيلة  
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� الاحتياطي �
علـى معـادن   طن تحتـوي   3.525.141بلغ اجمالي احتياطيات الرمال في منطقة السفال حوالي 

  -:طن موزعة كالتالي31.220اقتصادية تقدر بحوالي 
  .طن 16.351المنيت  
  .طن 11.316زركون  
  .طن 3.553روتيل  

�.بالاضافة الى معادن السليكا الثقيلة �
�)محافظة حضرموت ( منطقة ريدات  -2-1 �

ريدات كم شمال شرق مدينة المكلا على ساحل البحر العربي بالقرب من مدينة 165تقع على بعد 
  .كم 1كم وعرض  25وتمتد رواسب هذه المنطقة باتجاه غرب مدينة ريدات بطول 

�خواص الخـام �
�-:يحتوي خام هذه المنطقة على المعادن الاقتصادية التالية �

  .من إجمالي المعادن الاقتصادية%  0.98تبلغ نسبته حوالي :  لالمنيت 
  .دن الاقتصاديةمن إجمالي المعا%  0.32  تبلغ نسبته حوالي:  الزركون 
  .من إجمالي المعادن الاقتصادية%  0.09تبلغ نسبته حوالي : الروتيل 

�. بالاضافة الى الأكاسيد الحديدية والسليكا الثقيلة �
�الاحتياطي �

  طن من الرمال تحتـوي  20.648.420تم حساب الاحتياطي المؤكد لهذه المنطقة بحوالي 
�-:طن موزعة كالتاليمليون  1.5على معادن اقتصادية تقدر بحوالي  �

  .طن 201.14المنيت  
  .طن 62.655زركون  
  .طن 17.710روتيل  
  .طن 1.600ليوكوسين  
  .طن 350.000اوليفين  
  .طن 200.000جارنت  

  .بالاضافة الى اكاسيد الحديد
�)محافظة المهرة ( منطقة سيحوت  -3-1 �

الرمال السوداء على وتنتشر   كم من مدينة المكلا على ساحل البحر العربي 250تقع على بعد 
  .غرب -كم شرق  14هيئة كثبان رملية في منطقة طولها 
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�خواص الخام �
�:يحتوي الخام على المعادن الاقتصادية التالية �

  .من إجمالي المعادن الاقتصادية%  0.35تبلغ نسبته حوالي : الالمنيت  
  .من إجمالي المعادن الاقتصادية%  0.119تبلغ نسبته حوالي : الزركون 
  .من إجمالي المعادن الاقتصادية%  0.055تبلغ نسبته حوالي :   تيلالرو 

�الاحتياطي  �
�.مليون طن 1.5تم تقدير الاحتياطي المؤكد لمنطقة سيحوت بحوالي  �

�)محافظة المهرة ( منطقة الغـيضة  -4-1 �
كم  82تنتشر الرمال السوداء في هذه المنطقة بين مدينة حبروت والفتق في منطقة طولها 

  .م 600 - 200يتراوح بي وعرضها 
�خواص الخام �

  -:يحتوي الخام على المعادن الاقتصادية التالية
  من إجمالي المعادن الاقتصادية % 0.21حوالي : الالمنيت  
  .من إجمالي المعادن الاقتصادية% 0.29حوالي : الروتيل  / الزركون 
  .من إجمالي المعادن الاقتصادية% 0.18حوالي : الزركون 
  .من إجمالي المعادن الاقتصادية% 0.04والي ح:   الروتيل 

�الاحتياطي  �
مليون طن من الرمال قدرت نسبة المعادن  430تم حساب الاحتياطي لهذه المنطقة بحوالي 

  .من وزن الرمال%  8 – 6الاقتصادية الثقيلة بحوالي 
�)محافظة المهرة ( منطقة القشن  -5-1 �

راس  كم بين مدينة القشن ومنطقة  21اسب بطول تقع على ساحل البحر العربي وتمتد فيها الرو
�.درجاج �

�خواص الخام �
�:يحتوي الخام على المعادن الاقتصادية التالية �

  .من إجمالي المعادن الاقتصادية%  0.26حوالي :   الالمنيت 
  .من إجمالي المعادن الاقتصادية%  0.12حوالي :   الزركون 
  .قتصاديةمن إجمالي المعادن الا%  0.03حوالي :   الروتيل 
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�الاحتياطي  �
مليون طن من الرمال تحتوي على نسبة  11أمكن حساب الاحتياطي المؤكد لهذه المنطقة بحوالي 

  .لا بأس بها من المعادن الاقتصادية الثقيلة
�مناطق ساحل البحر الأحمر  -2 �

 دلت الدراسات والأبحاث الجيولوجية التي قامت بها مشروعات المسوحات الجيولوجية لساحل
البحر الأحمر إبتداءً من منطقة المخا جنوباً حتى منطقة اللحية شمالاً بغرض التعرف على كمية ونوعية 

عينة سطحية ومن خلال  32عينة حفر و  34الرمال السوداء من خلال الحفر بجهاز الأوجر وتم أخذ 
ة الصليف ، منطقة منطق( هذه الدراسة أمكن تحديد أهم المواقع التي تحتوي على هذه الرمال أهمها 

  ).الأورج ، منطقة التعفاف ووادي رسيان 
�) محافظة الحديدة ( منطقة الصليف  -1-2 �

كم شمال مدينة الحديدة، تنتشر فيها الرمال على هيئة كثبان  80تقع منطقة الصليف على بعد 
%)  50 – 45(كم على طول الساحل تتركز فيها المعادن الثقيلة بنسبة  16رملية في منطقة طولها 

  .م تقريبا20ًتقريباً ويصل ارتفاع الكثبان الرملية من صفر الى 
�خواص الخام  �

دلت الدراسات الجيولوجية الأولية أن الرمال السوداء في منطقة الصليف تحتوي على نسب 
د ، الزركون ، السليكا، الجارنت وبعض أكاسي  الالمنيت -:من المعادن الاقتصادية الثقيلة التالية  عالية

  .ميكرون 335-112  الحديد وتتميز بتقارب حجمها الحبيبي حيث تقع كلها بين
�الاحتياطي  �

لم تتم أية دراسة جيولوجية لتقدير احتياطيات هذه الرمال الحاملة للمعادن الاقتصادية غير أن 
  مليون طن 75المؤشرات الأولية قدرت كمية الاحتياطي بحوالي 

�)ديدة محافظة الح( منطقة العورج  -2-2 �
كم شمال مدينة الحديدة ، تنتشر فيها الرمال على هيئة طبقات او عدسات  65تقع على بعد 

  .م تقريباً 30م وعرضها  500  متبادلة مع رمال الشاطئ في منطقة طولها
�خواص الخام �

تشير الدراسات والأبحاث الجيولوجية أن رمال هذه المنطقة تحتوي على نسبة عالية من السليكا 
لة التى تشمل البيروكسين والاوليفين والابيدوت بالاضافة الى وجود الالمنيت والزركون والجارنت ، الثقي

  .ميكرون 360 - 200  وحجمها الحبيبي يتراوح بين
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�الاحتياطي �
  لم تتم أية دراسة جيولوجية لتقدير الإحتياطي المؤكد وأمكن تقدير الاحتياطي الأولي بحوالي

  .م1طن لعمق  350.000
�)محافظة الحديدة ( منطقة التعفاف  -3-2 �

كم جنوب مدينة الحديدة ، وتنتشر فيها الرمال على هيئة طبقات رقيقة أو  56تقع على بعد 
  .تمتد باتجاه شمال جنوب. م 250كم وعرضها  5عدسات في منطقة طولها 

�خواص الخام  �
من رواسب المنطقة %  45 يحتوي خام هذه المنطقة على نسبة عالية من المعادن الثقيلة وتمثل

  -:وتحتوي على المعادن الاقتصادية التالية
  الالمنيت ، الزركون ، اكاسيد الحديد والسليكا الثقيلة

�الاحتياطي �
�.م1مليون طن لعمق  1.5تم تقدير الاحتياطي الأولي لمنطقة التعفاف بحوالي  �

�)محافظة تعـز ( وادي رسيان  -4-2 �
المخاء ، تنتشر فيها الرمال السوداء على هيئة طبقات رقيقة كم شمال مدينة  30تقع على بعد 

  .كم تمتد شمال وادي رسيان 2ضمن الكثبان الرملية في منطقة طولها 
  خواص الخام 

تحتوي هذه المنطقة على نسبة من المعادن الاقتصادية مثل الالمنيت واكاسيد الحديد والسيليكا 
  .الثقيلة بالاضافة الى الجارنت والزركون

  الاحتياطي 
مليون طن من  1م حوالي  150كم وعرض  1.5تم تقدير الاحتياطي الاولي لهذه المنطقة بطول 

  .الرمال السوداء
  البنية الاساسية

في  الأساسيةتتميز أماكن وجود خامات الرمال السوداء في الجمهورية اليمنية بتوافر البنية 
�-:مواقع إنتاجها مثل �

  .وصلة الى المدن الرئيسيةتوفر الطرق الاسفلتية الم -
  .توفر خطوط الكهرباء بالقرب منها -
  .توفر مياه الشرب -
  .قربها من الموانئ مثل ميناء الصليف ، المخا ، المكلا وميناء الغيضة -
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�الاستنتاجــات  �
  .يوجد في الجمهورية اليمنية احتياطي كبير من الرمال السوداء قدرت بملايين الأطنان -1
  .أي تعدين لاستغلال الرمال السوداءلا يوجد  -2
  .معظم الاحتياطي المتوفر غير مؤكد -3
   

�التوصيــــات �
  .الأسواق اليمنية هي الهدف الرئيسي لأي استغلال للرمال السوداء -1
إجراء الدراسات التفصيلية لمعرفة الكميات القابلة للتعدين وخاصة مناطق ساحل البحر  -2

  .الأحمر
  . ن الأبحاث والتنقيب لإيجاد مواقع جديدة للرمال السوداءإجراء المزيد م -3

�الأشكـــــال �
  .خريطة تبين مواقع انتشار الرمال السوداء في الجمهورية اليمنية )  1- 1  (شكل رقم 

�الجــــداول �
  .يبين الأسواق العالمية لمعادن الرمال السوداء.   …………………   ) 1 (جدول رقم 

�الصـــــــور �
  .تبين رواسب الرمال السوداء في منطقة السفال.  … ) 1 (صورة رقـم 

  .تبين رواسب الرمال السوداء في منطقة العـرج…   ) 2 (رقـم صورة 
  .تبين رواسب الرمال السوداء في منطقة الصليف.  … ) 3 (صورة رقـم 

   
   
   
   

� :المصدر �
�وزارة النفط والثروات المعدنية  • �
  م2000والثروات المعدنية هيئة المساحة الجيولوجية  •
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�المراجــع �

� المراجع العـربية �
� �

  . الإحصاءات السنوية للتجارة الخارجية -:وزارة الصناعة والتجارة  .1
  .م 1995التقارير السنوية لعام  -:دائرة المعادن  .2
  .واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية –كتيبات المناجم  .3
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� �
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